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ANEXA

Laborator de incercari din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

Adresa juridica: MD-2004, mun. Chisindu, str. Bucuriei, 12A

1. incerciri efectuate permanente! MD-2069, mun. Chisiniu, sos. Balcani, 3
(adresa)

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. LI-094 din 05.12.2020

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr. Tipul / Denumirea incercdrii Material / produs

Document normativ/
standard/ referential intern

1 Metode fizice

Soluri

Amestecuri de piatra sparta, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de baza ale autostrazilor si
aerodromurilor

Amestecuri de piatra sparta, pietris si nisip si paminturi
prelucrate cu lianti neoraganici pentru constructia drumurilor
si aerodromurilor

GOST 5180-84, pct. 2

Pietris si prundis din roci stincoase pentru constructii

Amestec de pietris si nisip pentru constructii

Materiale de constructie nemetalifere de savura rezultata
1.1 | Umiditate din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte

Amestecuri de piatrd sparta, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de bazad ale autostrazilor si
aerodromurilor

GOST 8269.0-97, pct. 4.19

Nisip pentru constructii

Materiale de constructie nemetalifere de savura rezultata
din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte

GOST 8735-88, pct. 10

Filer

GOST 12784-78, pet. 8 (ANULAT)

Material antiderapant

/]

Mi a MAD-ului, aprobat de ROSAVTODOR din
16.06.03, Nr. OC-548-p, pct. 1.5 (ANULAT)

¢l

' Se vor speciﬁuﬁ catre OEC toate locatiile in care L1 desfésoars activitati de incercari.
i
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ANEXA

Laborator de incercari din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. LI-094 din 05.12.2020

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018
Nr. Tipul / Denumirea incercarii Material / produs Sacuiant norr'nat_ivl
standard/ referential intern
Soluri
Amestecuri de piatra sparta, pietris si nisip si paminturi
o . e — relucrate cu lianti neoraganici pentru constructia drumurilor

1.2 Ir;:ransltiif:&enoaré $i nterioard de gi aerodromurilort ° P t GOST 5180-84, pct. 4,5
Amestecuri de piatrd sparta, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de baza ale autostrazilor si
aerodromurilor
Filer (masa volumica) GOST 12784-78, pct. 3, 5.4.1 (ANULAT)
Soluri (metoda de taiere cu inel) GOST 5180-84, pct. 6
Material antiderapant (metoda arerometrica) |1w6IgGM(gD-r\llJrIwOg?gzg?;,d:c??igg&ﬂai :.I'.")‘
Beton intarit SM EN 12390-7:2019
Betoane GOST 12730.1-78

1.3 | Densitatea medie/aparenta Pietris si prundis din roci stincoase pentru constructii GOST 8269.0-97, pct. 4.16.1
Beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri SM STB 1115:2008, pct. 6.1 (ANULAT)
Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si | GOST 12801-98, pct. 7
aerodromurilor
Mixturi asfaltice SM EN 12697-6:2013, metoda B (SSU) (ANULAT)
Agregate SM EN 1097-6:2016, pct. 6.5 (A4)
Soluri
Amestecuri de piatrd sparta, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de baza ale autostrazilor si

1.4 | Densitatea maxima/Umiditatea optima aerodromurilor SM GOST 22733:2009
Amestecuri de piatra spartd, pietris si nisip si paminturi
prelucrate cu lianti neorganici pentru constructia drumurilor
si aerodromurilor
Soluri GOST 12536-79, pct. 2.3 (ANULAT)
Pietris si prundis din roci stincoase pentru constructii

1.5 | Compozitia granulometrica Materiale de constructie nemetalifere de savurd rezultaté

Pozie din concasarea rocilor :ari la producerea pietrei sparte GOST 6269.0-97, pet. 4.3

Amestecuri de piatra sparta si nisip pentru constructii

MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-Li
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ANEXA

Laborator de incercari din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. Li-094 din 05.12.2020

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.

Tipul / Denumirea incercarii

Material / produs

Document normativ/
standard/ referential intern

13

Compozitia granulometrica

Amestecuri de piatra sparta, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de bazad ale autostrazilor si
aerodromurilor

Amestecuri de piatra sparta, pietris si nisip si paminturi
prelucrate cu lianti neoraganici pentru constructia drumurilor
si aerodromurilor

GOST 8269.0-97, pct. 4.3

Nisip pentru constructii

Materiale de constructie nemetalifere de savura rezultata
din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte

Amestecuri de piatra sparta si nisip pentru constructii

Amestecuri de piatrd spartd, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de baza ale autostrazilor si
aerodromurilor

Amestecuri de piatra spartd, pietris si nisip si paminturi
prelucrate cu lianti neoraganici pentru constructia drumurilor
si aerodromurilor

GOST 8735-88, pct. 3, pct. 5.3

Filer

GOST 12784-78, pct. 1 (ANULAT)

Beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri

SM STB 1115:2008, pct. 6.17.2.5 (ANULAT)

Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si
aerodromurilor

GOST 12801-98, pct. 23.3

Mixturi asfaltice

SM SR EN 12697-2:2015 (ANULAT)

Agregate

SM EN 933-1:2016

Material antiderapant

Mi a MAD-ului, aprobat de ROSAVTODOR din
16.06.03 Nr. OC-548-p, pct. 1.4 (ANULAT)

1.6

Continutul de particule préfoase si
argiloase

Pietris si prundis din roci stincoase pentru constructii

Amestec de pietrig si nisip pentru constructii

Materiale de constructie nemetalifere de savura rezultata
din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte

GOST 8269.0-97, pct. 4.5.3

MOLDAC
Cod: PR-04-F-37-Li -

Editia: 4/ 20.10.2018
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ANEXA

Laborator de incercari din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. Li-094 din 05.12.2020

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018
i s - : Document normativ/
Nr. Tipul / Denumirea incercarii Material / produs standard/ referential intern
Amestecuri de piatréd sparta, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de baz& ale autostrazilor si | GOST 8269.0-97, pct. 4.5.3
aerodromurilor
Nisip pentru constructii
Amestec de pietrig si nisip pentru constructii
16 | Continutul de particule préfoase si Materiale de constructie nemetalifere de savurd rezultata
argiloase din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte GOST 8735-88, pct. 5.3
Amestecuri de piatrd sparta, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de bazad ale autostrazilor si
aerodromurilor
; . Mi a MAD-ului, aprobat de ROSAVTODOR din
Material antiderapant 16.06.03 Nr. OC-548-p, pet. 1.11 (ANULAT)
Determinarea procentului de suprafete
1.7 | concasate si sfarimate din agregate Agregate SM SR EN 933-5:2013/A1:2013
grosiere
Pietrig si prundis din roci stincoase pentru constructii
Amestecuri de piatrd spartd, pietris si nisip pentru
imbréacaminti si straturi de bazd ale autostrazilor si
18 Continutul  particulelor lamelare si | aerodromurilor GOST 8269.0-97, pet. 4.7.1
| aciculare/Coeficient de forma Materiale de constructie nemetalifere de savuri rezultats
din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte
Agregate SM EN 933-4:2013
Nisip pentru constructii
Amestecuri de piatrd sparta, pietris si nisip pentru
imbracéminti si straturi de bazd ale autostrazilor si
1.9 | Coeficientul de filtrare aerodromurilor GOST 25584-90, pct. 1.4, Anexa 5
Amestec de pietris si nisip pentru constructii
Materiale de constructie nemetalifere de savura rezultata
din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte
MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-Li

Editia: 4/ 20.10.2018
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ANEXA

Laborator de incercéri din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. LI-094 din 05.12.2020

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.

Tipul / Denumirea incercarii

Material / produs

Document normativ/
standard/ referential intern

1.10

Continutul particulelor de argild in
bulgari

Pietris si prundis din roci stincoase pentru constructii

Amestecuri de piatrd sparta, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de bazd ale autostrazilor si
aerodromurilor

Amestec de pietrig si nisip pentru constructii

GOST 8269.0-97, pct. 4.6

Nisip pentru constructii

Amestecuri de piatrd sparta, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de bazd ale autostrazilor si
aerodromurilor

Amestec de pietrig si nisip pentru constructii

GOST 8735-88, pct. 4

Continutul de argila cu metoda umflarii/
incercare cu albastru de metilen

Nisip pentru constructii

Materiale de constructie nemetalifere de savurd rezultata
din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte

GOST 8735-88, pct. 14

Agregate

SM EN 933-9+A1:2014

1.12

Rezistenta la sfarimare

Pietris si prundis din roci stincoase pentru constructji

Materiale de constructie nemetalifere de savurd rezultata
din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte

GOST 8269.0-97, pct. 4.8

1.13

Rezistenta la uzura

Pietris si prundis din roci stincoase pentru constructii

GOST 8269.0-97, pct. 4.10

Rezistenta la  inghet-dezghet si
coeficientul la inghet-dezghet

Pietrig i prundis din roci stincoase pentru constructji

Amestecuri de piatrd sparta, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de bazd ale autostrazilor si
aerodromurilor

Amestec de pietris si nisip pentru constructii

GOST 8269.0-97, p.4.12

Betoane

Amestecuri de piatra sparta, pietris si nisip si paminturi
prelucrate cu lianti neoraganici pentru constructia drumurilor
si aerodromurilor

GOST 10060.0-95 - 10060.2-95

Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si
aerodromurilor

GOST 12801-98, pct. 22

MOLDAC g
Cod: PR-04-F-37-L

Editia: 4/ 20.10.2018

e

siQ
23|

Pagina 5 din 15



ANEXA

Laborator de incercari din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

CENTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. LI-094 din 08.12.2020

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018
Nr. Tipul / Denumirea incercarii Material / produs Docament norr.nat_ivl
standard/ referential intern
1.14 Rezistenta ~la inghet-dezghet si Beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri SM STB 1115:2008 pct. 6.14 (ANULAT)
‘ coeficientul la inghet-dezghet ' T
Pietris si prundis din roci stincoase pentru constructii GOST 8269.0-97, pct. 4.15.1, 4.15.2
Nisip pentru constructii GOST 8735-88, pct. 8.1, 8.2
Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri
115 | Densitatea realé/Densitatea reals a sibeton astaific P ? SM STB 1115:2008, pct. 6.4.2 (ANULAT)
: amestecului/Greutatea specifica : : 3 . - e ——
Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si | GOST 12801-98, pct. 10.2
aerodromurilor
Filer GOST 12784-78, pct. 2.1, 2.2 (ANULAT)
Pietrig si prundis din roci stincoase pentru constructji ‘
Amestecuri de piatrd sparta, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de bazi ale autostrazilor si
aerodromurilor GOST 8269.0-97, pct. 4.17.1, 4.17.2
Materiale de constructie nemetalifere de savurd rezultats
din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte
Amestec de pietris si nisip pentru constructii
) ) . Nisip pentru constructii
1.16 \l/);r;sutatea In vrac, masa volumica in Amestecuri de piatrd spartd, pietris si nisip pentru
imbracaminti si straturi de baz& ale autostrazilor si
aerodromurilor GOST 8735-88, pct. 9.1
Materiale de constructie nemetalifere de savurd rezultats
din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte
Amestec de pietris si nisip pentru constructji
Agregate SM SR EN 1097-3:2011
. , Mi a MAD-ului, aprobat de ROSAVTODOR din
Material antiderapant 16.06.03 Nr. OC-548-p, pct. 1.7 (ANULAT)
=& o
MOLDAC ) i
Cod: PR-04-F-37-LI 4 Editia: 4/ 20.10.2018 £ 5 Pagina 6 din 15
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ANEXA

Laborator de incercéri din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

CEMTIFICAT DE ACHEDITARE
Nr L1084 din OB 12 2020

Standard de soreditare

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018
" e ; Document normativ/
Nr. Tipul / Denumirea incercarii Material / produs standard/ referential intern
Pietris si prundis din roci stincoase pentru constructii GOST 8269.0-97, pct. 4.18
1.17 | Absorbtia de apa kd 2 £ gt P
Betoane GOST 12730.3-78 (ANULAT)
Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si | GOST 12801-98, pct.13
1.18 | Saturatia cu apa aerodromurilor, inclusiv beton asfaltic din material granulat
Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri .
si beton asfaltic SM STB 1115:2008, pct. 6.7 (ANULAT)
Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumuri si | GOST 12801-98, pct. 19
s aerodromuri, inclusiv beton asfaltic din material granulat
1.19 | Rezistenta la apa : - = ——
Amestecuri de piatrd sparta, pietris si nisip = pentru
imbracaminti si straturi de bazd ale autostrazilor si | SM GOST 25607:2010, pct. 5.10 (ANULAT)
aerodromurilor .
Beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri SM STB 1115:2008, pct. 6.8 (ANULAT)
Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
f stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si | GOST 12801-98, pct. 14
1.20 | Umflarea aerodromurilor
Filer GOST 12784-78, pct. 5 (ANULAT)
Soluri GOST 24143-80
Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri | SM STB 1115:2008, pct. 6.17.2, pct. 6.16.3
si beton asfaltic (ANULAT)
1.24 Determinarea componentelor/Continutul | Mixturi asfaltice SM EN 12697-1:2013 (ANULAT)
de liant solubil Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si | GOST 12801-98, pct. 23.3
aerodromurilor
Amestecuri de_ beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri SM STB 1115:2008, pct. 6.19 (ANULAT)
) . | si beton asfaltic
Capacitatea de aglutinare a amestecului : . : = e —
1.22 de beton asfaltic rece Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si | GOST 12801-98, pct. 25
i aerodromurilor
MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-Li

Editia: 4/20.10.2018
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ANEXA

Laborator de incercéri din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. L1-094 din 05.12.2020

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018
s = . Document normativ/
Nr. Tipul / Denumirea incercarii Material / produs standard/ referential intern
1.23 | Limita de curgere Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri | SM STB 1115:2008, pct. 6.21 (ANULAT)
1.24 | Capacitatea bitumului Filer GOST 12784-78, pct. 6 (ANULAT)
1.25 | Continutul particulelor de forma cubicd Pietrig si prundis din roci stincoase pentru constructji SM STB 1311:2008, pct. 7.5 (ANULAT)
1.06 | Determinarea grosimilor Imbrécamintsi | vy i asfaitice SM SR EN 12697-36:2013
asfaltice
Determinarea dimensiunilor epruvetelor| y,. . . . ,
1.27 bifugmincase Mixturi asfaltice SM SR EN 12697-29:2013
1.28 | Malaxarea in laborator Mixturi asfaltice SM EN 12697-35:2016
Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri | SM STB 1115:2008, pct. 3 - 5 (ANULAT)
Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si | GOST 12801-98, pct. 4 -6
aerodromurilor
Pregitives amesteculul sl compactarea Amestecuri de platré spartg, pietris si nisip si pémmtun GOST 23558-94, pct. 4.2.4 (ANULAT);
1.29 neprelucrate cu lianti neorganici pentru constructia SM GOST 22733:2009
mostrelor drumurilor si aerodromurilor :
GOST 12730.0-78 (ANULAT);
Amestecuri de betoane si cimentobetoane SM GOST 10180:2014, pct. 4 -6, 7.1;
GOST 10181-2000, pct. 3
Filer GOST 12784-78, pct. 5.4.1 (ANULAT)
Bitumuri viscoase din petrol pentru drumuri
E::;T:r' de petrol pentru stratul superior al imbracamintii GOST 11501-78 (ANULAT)
1.30 | Penetrati
va Bitumuri modificate rutiere
Bitum si liani bituminosi. Metoda de determinare a .
penetratiei cu ac SM EN 1426:2016
MOLDAC —

Cod: PR-04-F-37-Li

Editia: 4/ 20.10.2018
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ANEXA

Laborator de incercéri din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. LI-094 din 05.12.2020

Standard de acreditare:

Nivelul 3: ~ SM EN ISO/IEC 17025:2018
ooz = . Document normativ/
Nr. Tipul / Denumirea incercarii Material / produs standard/ referential intern
Bitumuri viscoase din petrol pentru drumuri
Bitumuri de petrol pentru stratul superior al imbracamintii G
: OST 11506-73 (ANULAT
1.31 | Punct de inmuiere rutiere (ANULAT)
Bitumuri modificate rutiere
Bitum si lianti bituminosi SM EN 1427:2016
Bitumuri viscoase din petrol pentru drumuri
Bitumuri fluide din petrol pentru drumuri
132 | Punct de inflamabilitate E;:iuerpeun de petrol pentru stratul superior al imbracamintii GOST 4333-87, metoda b
Bitumuri modificate rutiere
Bitum si lianti bituminosi SM EN ISO 2592:2018
Bitumuri viscoase din petrol pentru drumuri
133 | Ductilitatea rBul::JeT:n de petrol pentru stratul superior al imbracamintii GOST 11505-75 (ANULAT)
Bitumuri modificate rutiere
. . Bftumur! V|sc?§se din Petrol pentru drumuri GOST 11507-78 (ANULAT)
Determinarea punctului de rupere Bitumuri modificate rutiere
s FRAASS Bitum si lianti bituminosi. Metoda de determinare a
punctului de rupere SM EN 12593:2016
1.35 | Variatia masei dupé incélzire (163°C/5h) | Bitumuri viscoase din petrol pentru drumuri GOST 18180-72 (ANULAT)
Cantitatea solventului evaporat din . L . .
1.36 bitumul lichid P Bitumuri fluide din petrol pentru drumuri GOST 11504-73 (ANULAT)
) . . Bitumuri fluide din petrol pentru drumuri GOST 11503-74 (ANULAT)
1.37 | Vizcozitatea conventionala e :
Emulsii bituminoase pentru drumuri GOST 18659-81 pct. 5.5 (ANULAT)
1.38 | Continutul liantului rezidual Emulsii bituminoase pentru drumuri GOST 18659-81 pct. 5.2 (ANULAT)
Miscibilitatea emulsiei cu agregatele N g
1.39 mirerale Emulsii bituminoase pentru drumuri GOST 18659-81 pct. 5.3 (ANULAT)
MOLDAC = 2E
Cod: PR-04-F-37-LI Editia: 4/ 20.10.2018 = & Pagina 9 din 15




ANEXA

Laborator de incercari din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

SR ——

CENTIFICAT DE AUHEDITARE
Nr. LI-094 din 08.12.2020

Standard de acreditare:
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Document normativ/

Nr. Tipul / Denumirea incercdrii Material / produs standardf veferential inter
1.40 | Omogenitatea Emulsii bituminoase pentru drumuri GOST 18659-81 pct. 5.4 (ANULAT)
1.41 | Stabilitatea emulsiei la pastrare Emuilsii bituminoase pentru drumuri GOST 18659-81 pct. 5.6 (ANULAT)

1.42 | Stabilitatea emulsiei la transportare Emulsii bituminoase pentru drumuri GOST 18659-81 pct. 5.8 (ANULAT)
GOST 11501-78 (ANULAT);
Determinarea caracteristicilor bitumului, 2 A . SM EN 1427:2016;
1.43 extras din emulsie Emulsii bituminoase pentru drumuri GOST 11506-73 (ANULAT):
GOST 11505-75 (ANULAT)
Determinarea continutului de reagent in . . Mi a MAD-ului, aprobat de ROSAVTODOR din
1.44 Material antiderapant 8P
MAD A 16.06.03 Nr. OC-548-p, pet. 1.10.2 (ANULAT)
1.45 | Capacitatea de sare topit Material antiderapant Mi a MAD-ului, aprobat de ROSAVTODOR din
P g P 16.06.03 Nr. OC-548-p, pct. 1.9 (ANULAT)
Partea de masa a particulelor insolubile E ) Mi a MAD-ului. aprobat de ROSAVTODOR din
146 | . Material antiderapant » 8P
in apa ' P 16.06.03 Nr. OC-548-p, pct. 1.6 (ANULAT)
1.47 | Punct de cristalizare Material antiderapant Mi @ MAD-ului, aprobat de ROSAVTODOR din

16.06.03 Nr. OC-548-p, pct. 1.8 (ANULAT)

2. Metode fizico-chimice

2.1 | Determinarea pH/indicele de hidrogen

Material antiderapant/Solutie de sare

Mi a MAD-ului, aprobat de ROSAVTODOR din
16.06.03 Nr. OC-548-p, pct. 2.3 (ANULAT);
GOST 13685-84 pct. 2.18

3. Metode mecanice

3.1 | Incercarea de ornieraj

Mixturi asfaltice

SM SR EN 12697-22+A1:2013 (ANULAT)

Coeficientul de rezistent la apa dupa

Beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri

SM STB 1115:2008, pct. 6.15 (ANULAT)

3.2 Amestecuri organo-minerale si paminturi, stabilizate cu
saturatia indelungata in mediul agresiv | lianti  organici, pentru constructia  drumurilor  si | GOST 12801-98, pct. 20
aerodromurilor
MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-Li

Editia: 4/ 20.10.2018
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ANEXA

ﬁﬂ?lﬂr

Laborator de incercéri din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

NeLTOBA din 08 18 B0

Standard de sorediinm
Nivelul 3:  SM EN IBO/AEC 17028 2010

Document normativ/

Nr. Tipul / Denumirea incercarii Material / produs standard! referential intern
Beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri SM STB 1115:2008, pct. 6.9 (ANULAT)
Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,

33 Rezistenta la compresiune axial&/ stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumuri si | GOST 12801-98, pct. 15

' verticala aerodromuri, inclusiv beton asfaltic din material granulat

Beton intarit SM EN 12390-3:2019
Betoane SM GOST 10180:2014, pct. 7.2, 7.1
Beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri SM STB 1115:2008, pct. 6.10 (ANULAT)

3.4 | Rezistenta la intindere la 0°C Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumuri si | GOST 12801-98, pct. 16
aerodromuri

Rezistenta la incovoiere/ la intindere prin :

35 despicare Betoane SM GOST 10180:2014, pct. 7.3, 7.4

3.6 | Rezistenta la forfecare la 50°C Beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri SM STB 1115:2008, pct. 6.11 (ANULAT)
Beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri SM STB 1115:2008, pct. 6.12.1, 6.12.2 (ANULAT)

37 Indicele de rezistenta la deformatii MIXtUI'-I asfalt.lce - . - ——n SM EN 12697-34.2013

: plastice/ incercarea Marshall Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,

stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si | GOST 12801-98, pct. 18
aerodromurilor

38 | indicels defisurare Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri SM STB 1115:2008, pet. 6.13 (ANULAT)

si beton asfaltic

4 Metode de calcul

Bitumuri viscoase din petrol pentru drumuri

GOST 22245-90, anexa 2 (ANULAT)

4.1 Indicele de penetratie : —————— - =
Bitum si lianti bituminosi. Specificatii SM SR EN 12591:2010, Anexa A
Soluri
: 5 e —— SM EN 14688+A1:2019, pct. 5.8;
42 | Indicele plasticitatii Amestecuri de piatrd spartd, pietris si nisip pentru | g\ GOST 25607:2010, pet. 5.9 (ANULAT);
imbracdminti si straturi de bazd ale autostrazilor si GOST 5180-84, pct. 4, 5
aerodromurilor ' '
MOLDAC ) L o
Cod: PR-04-F-37-LlI Editia: 4/ 20.10.2018 o = Q Pagina 11 din 15
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ANEXA

Laborator de incercari din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

CENTIFICAT DB ACHEDITARE
N L1 OB din OB 12 2000

Standard de acrediture

Nivelul 3: SM EN I8O/IEC 170262018
e - . Document normativ/
Nr. Tipul / Denumirea incercarii Material / produs standard/ referential intern
4.3 | Densitatea pamintului uscat Sl SOST 516004, pct 9
Soluri SM GOST 22733:2009, pct. 8
Nisip pentru constructii
: Materiale de constructie nemetalifere de savura rezultata
44 | Modululgranciemetric din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte OGRS N
Material antiderapant
Nisip pentru constructii GOST 8735-88, pct. 9.2
4.5 | Volumul de goluri Mixturi asfaltice SM SR EN 12697-8:2019
Pietris si prundis din roci stincoase pentru constructii GOST 8269.0-97, pct. 4.17.3
Soliri SM GOST 227383:2009;
GOST 5180-84, pct. 6, 9
46 | Gradul de compactare Beton.asfaltl.c pentru drumuri gi aerodromuri SM STB 1115:2008, pct. 6.20 (ANULAT)
Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si | GOST 12801-98, pct. 26
aerodromurilor
Pietris si prundis din roci stincoase pentru constructii GOST 8269.0-97, pct. 4.16.2
4.7 | Porozitatea / Porozitatea reziduala Filer GOST 12784-78, pct. 4, pct. 5.4.3 (ANULAT)
Beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri SM STB 1115:2008, pct. 6.5, 6.6 (ANULAT)
Beton asfaltic pentru drumuri $i aerodromuri SM STB 1115:2008, pct. 6.2 (ANULAT)
4.8 | Densitatea medie a partii minerale Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
) stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si | GOST 12801-98, pct. 8
aerodromurilor
Determinarea punctului de rupere prin : ‘s ; :
49 ratoda analtics Bitumuri viscoase din petrol pentru drumuri GOST 22245-90, Anexa 3 (ANULAT)
MOLDAC s
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ANEXA

Laborator de incercari din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

-J
CRNTIFICAT D8 ACRE D ANE

NeLLOBA din OB 13 2000

Standard de acreditare
Nivelul 3;:  SM EN ISO/EC 17026 2018

Nr. Tipul / Denumirea incercarii Material / produs

Document normativ/
standard/ referential intern

Bitumuri viscoase din petrol pentru drumuri

GOST 18180-72 (ANULAT);

GOST 22245-90, pct. 3.3 (ANULAT);
GOST 11506-73 (ANULAT)

410 Variatia punctului de inmuiere dupa

ncilizire Bitumuri fluide din petrol pentru drumuri

GOST 11955-84, pct. 2.3 (ANULAT);
GOST 11504-73 (ANULAT);
GOST 11506-73 (ANULAT)

Bitumuri de petrol pentru stratul superior al imbracamintii
rutiere

SM STB 1062:2008, pct. 7.4 (ANULAT);
GOST 11506-73 (ANULAT);
GOST 18180-72 (ANULAT)

411 Variatia penetratiei dupa incalzire Bitumuri de petrol pentru stratul superior al imbracamintei
g (penetratia reziduald) rutiere

SM STB 1062:2008, pct. 7.3 (ANULAT);
GOST 11501-78 (ANULAT);
GOST 18180-72 (ANULAT)

5 Metode senzoriale

Bitumuri viscoase din petrol pentru drumuri

Bitumuri fluide din petrol pentru drumuri

Bitumuri modificate rutiere

GOST 11508-74, metoda A (ANULAT)

Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si

Acoperirea peliculei liantului pe %
51 P P P aerodromurilor

suprafata agregatelor minerale

GOST 12801-98, pct. 11,12

Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri si aerodromuri

SM STB 1115:2008, pct. 6.18 (ANULAT)

Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi,
stabilizate cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si
aerodromurilor

GOST 12801-98, pct. 24

Emulsii bituminoase pentru drumuri

GOST 18659-81, pct. 5.7 (ANULAT)

Mi a MAD-ului, aprobat de ROSAVTODOR din

5.2 | Aspect, culoare, miros Material antiderapant 16.06.03 Nr. OC-548-p, pct. 1.3 (ANULAT)
MOLDAC ) /
Cod: PR-04-F-37-LlI Editia: 4/ 20.10.2018 (o) Pagina 13 din 15
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ANEXA

Laborator de incercari din cadrul IS “Administratia de Stat a Drumurilor”

2 Incerchrl efectuate la clientul OEC

1.1 | Esantionare

Nr. Tipul / Denumirea Incercaril

N LEOBA din OB 18 B0R0

Standard de acredilaie
Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17028 2018

Material / produs

Soluri

Document normativ/
standard/ referential intern

GOST 12071-2000;
GOST 5180-84, pct. 1s
SNIP 3.06.03-85 pct. 4.18, 4.23, 4.2.1, 4.77

Pietrig si prundis din roci stincoase pentru constructii

GOST 8269.0-97, pet. 4.25

Amestec de pietris si nisip pentru constructii

GOST 8269.0-97, pet. 4.2s
GOST 8735-88, pct. 2

Materiale de constructie nemetalifere de savurd rezultatd din
concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte

GOST 8269.0-97, pct. 4.2s
GOST 8735-88, pct. 2

Nisip pentru constructii

GOST 8735-88, pct. 2

Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri §i aerodromuri si
beton asfaltic

SM STB 1115:2008, pct. 3 - 5 (ANULAT)
SNiP 3.06.03-85, pct. 10.40, 10.41

Materiale si amestecuri organo-minerale si paminturi, stabilizate
cu lianti organici, pentru constructia drumurilor si aerodromurilor

GOST 12801-98, pct. 3—-6

Betoane

SM GOST 10180:2014, pct. 4

Amestecuri de betoane

GOST 10181-2000, pct. 3

Filer

GOST 16557-78, pct. 2 (ANULAT)

Amestecuri de piatra spartd, pietris si nisip pentru imbracaminti
si straturi de baza ale autostrazilor si aerodromurilor

GOST 5180-84;

GOST 8269.0-97, pct. 4.2s

GOST 8735-88, pct. 2s

SM GOST 25607:2010 pct. 5 (ANULAT)

Amestecuri de piatrd spartd, pietris si nisip si paminturi
prelucrate cu lianti neorganici pentru constructia drumurilor si
aerodromurilor

GOST 8269.0-97, pct. 4.2,
GOST 8735-88, pct. 2

Material antiderapant

Mi a MAD-ului, aprobat de ROSAVTODOR din
16.06.03 Nr. OC-548-p, pct. 1.2 (ANULAT)

Bitumuri viscoase din petrol pentru drumuri

GOST 22245-90, pct. 2.2, 3.1 (ANULAT);
GOST 2517-85 (ANULAT)

MOLDAC )
Cod: PR-04-F-37-Li
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ANEXA

Nr. Tipul / Denumirea incercarii Material / produs

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. L1-094 din 05 12,2020

Blmidaid de aoreditaie
Nivelul 8  BM EN IBO/IEC 170252018

Document normativ/
standard/ referential intern

Bitumuri fluide din petrol pentru drumuri

GOST 2517-85 (ANULAT)
GOST 11955-84, pet. 5.1 (ANULAT)

Emulsie bituminoase pentru drumuri

GOST 2517-85 (ANULAT)
GOST 18659-81, pct. 4.2, 4.3 (ANULAT)

Bitumuri de petrol pentru stratul superior al imbrac&mintii rutiere

SM STB 1062:2008, pct. 7 (ANULAT);
GOST 2517-85 (ANULAT)

Bitumuri modificate rutiere

SM STB 1220:2010 (ANULAT);
GOST 2517-85 (ANULAT)

Bitum si lianti bituminosi

SM EN 58:2013;
SM EN 12594:2016

Mixturi asfaltice, preparate la cald

SM EN 12697-27:2017

Masurarea adincimii macrotexturii
suprafetei imbracamintii prin
tehnica volumetrica a petei

1.2 Caracteristici ale suprafetei drumurilor si aerodromurilor

SM SR EN 13036-1:2013

MOLDAC
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